

Kérdések a Reológia c. méréshez
1.
 Milyen anyagot tekintünk newtoni folyadéknak?

2.
 A folyáson túlmenően, milyen reológiai jelenségeket okozhat az impulzus (lendület)-fluxusa?

3.
 Hogyan változik az anyag reológiai viselkedése, ha növeljük a hőmérsékletet?

4.
Hogyan változik az anyag reológiai viselkedése, ha növeljük a deformáció-sebességet?

5.
 Mi a tixotrópia?

6.
Hogyan olvasta le a folyásgörbéről a bentonit-zagy folyáshatárát (rajzolja is le)?

7.
Miben kell hogy megnyilvánuljon egy festék tixotrópiája?

8.
Mi(k) okozott/okoztak mérési hibát a rotációs viszkozimetriás mérésnél?

9.
Mi(k) okozott/okoztak mérési hibát az Ostwald-viszkozimetriás mérésnél?

10.
Mi az előnyösebb, a keskeny vagy a széles rés a rotációs viszkoziméter hengerei között?

11.
Lehetne-e abszolút mérésre alkalmas kapilláris viszkozimétert készíteni? Milyen anyagok esetén volna ez használható?

12.
Minek a függvénye és minek lehet a függvénye adott anyag viszkozitása?

13.
Miért adtunk dinátrium-hidrogén-foszfátot a bentonithoz a zagy készítésénél?

14.
Miért nem előnyös az Ostwald-viszkoziméternél a túl rövid átfolyási idő?

15.
Rögzített deformáció-sebesség mellett az idő függvényében méri a forgatónyomatékot rotációs viszkoziméterén. Milyen reológiai viselkedést tanusít a vizsgált anyag, ha a nyomaték egyre csökken, s milyent, ha egyre nő? 

